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ESCOPO DA ACREDITACAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 — ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1 Total de Folhas: 15

RAZAO SOCIAL/DESIGNACAO DO LABORATORIO

IPT — INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.
LABORATORIO DE QUIMICA E MANUFATURADOS — UNIDADE FRANCA

ACREDITAGAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS MECANICOS

EPIs DE PROTECAO
AOS PES
CALCADOS DE
SEGURANCA,
PROTECAO,
OCUPACIONAL,
MOTOSSERRISTA,
CONTRA RISCOS
TERMICOS E METAL
FUNDIDO, BOMBEIRO
E CONTRA RISCOS
QUIMICOS

Classificacdo do tipo e desenhos

ABNT NBR ISO 20345:2015, item 4
ABNT NBR ISO 20346:2015,
item 4

ABNT NBR ISO 20347:2015, item 4
EN 13832-2:2018, itens 4, 5

EN 13832-3:2018, itens 4, 5
ABNT NBR ISO 20345:2015, item
521

ABNT NBR ISO 20346:2015,
521

ABNT NBR ISO 20347:2015, 5.2.1

Tipo, desenho e classificacdo de calgcado de bombeiro

EN 15090:2012, itens 4, 6.1
ISO 11999-6:2016, item 4

Verificagdo da marcagéo

ABNT NBR ISO 20345:2015,
item 7

ABNT NBR ISO 20346:2015,
item 7

ABNT NBR ISO 20347:2015,
item 7

ISO 17249:2013, item 7

ISO 20349:2017, item 6

EN 15090:2012, item 8

ISO 11999-6:2016, item 8
1ISO 11999-1:2015, item 6.6
EN 13832-1:2018, item 7
EN 13832-2:2018, item 7
NR-6

“Este Escopo cancela e substitui a revisdo emitida anteriormente”

Em, 08/05/2024
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS MECANICOS

EPIs DE PROTECAO
AOS PES
CALCADOS DE
SEGURANCA,
PROTECAO,
OCUPACIONAL,
MOTOSSERRISTA,
CONTRA RISCOS
TERMICOS E METAL
FUNDIDO, BOMBEIRO
E CONTRA RISCOS
QUIMICOS

Verificacdo de informacdes a serem fornecidas ao usuario

ABNT NBR ISO 20345:2015, item 8
ABNT NBR ISO 20346:2015,
item 8

ABNT NBR ISO 20347, item 8
ISO 17249:2014, item 8

ISO 20349:2017, item 7

EN 15090:2012, item 9

ISO 11999-6:2016, item 9
ISO 11999-1, item 7

EN 13832-1:2018, item 8

EN 13832-2:2018, item 8

Verificacdo da marcacdo, embalagem e instrugcfes de uso
de calcado isolante elétrico

BS EN 50321-1:2018, itens 4.4,
45 4.6,53,54e55

Verificagdo do fechamento da area do salto

ABNT NBR ISO 20345:2015, item 5.2.3
ABNT NBR ISO 20346:2015, item 5.2.3
ABNT NBR ISO 20347:2015, item 5.2.3

Verificagdo da construcéo (incorporagédo da palmilha de
montagem)

ABNT NBRISO 203452015, item5.3.1.1
ABNT NBRISO 20346:2015, tem 5.3.1.1
ABNT NBRISO 20347:2015, tem 5.3.1.1

Verificagcdo da incorporacdo da biqueira de protecao

ABNT NBRISO 20345:2015, item 5.32.1
ABNT NBRISO 20346,2015,item 5321

Caracteristicas ergondmicas especificas

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 5.1
ABNT NBR ISO 20345:2015, item
534

ABNT NBR ISO 20346:2015, item
534

ABNT NBR ISO 20347:2015, item
533

Comportamento ergonémico do calgado de protecéo
contra riscos térmicos e metais fundidos — tempo de
remocgao

ISO 20349:2017, item 7.8

Medic&o da altura do cabedal

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 6.2
ABNT NBR ISO 20345:2015, item
522

ABNT NBR ISO 20346:2015, item
522

ABNT NBR ISO 20347:2015, item
522

Medicdo da altura do cabedal em calcado isolante
elétrico

BS EN 50321:2018, itens 4.2.2.1
e4.22.2
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 3

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS MECANICOS

EPIs DE PROTECAO
AOS PES
CALCADOS DE
SEGURANCA,
PROTECAO,
OCUPACIONAL,
MOTOSSERRISTA,
CONTRA RISCOS
TERMICOS E METAL
FUNDIDO, BOMBEIRO
E CONTRA RISCOS
QUIMICOS

Comprimento interno da biqueira

ABNT NBR ISO 20344:2015,
item 5.3

EN 12568:2010, item 5.2.1

ISO 22568-1:2019, itens 4.3, 5.1,
5.2.

ISO 22568-2:2019 itens 4.3, 5.1,
5.2

ABNT NBR ISO 20345:2015 item
5.3.2.

ABNT NBR ISO 20346:2015 item
5.3.2.

Espessura do cabedal para calgados de classe Il

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 6.1
ISO 23529:2016, item 9.1

ISO 23529:2010, item 7.1

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
54.2

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
54.2

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
542

Espessura da palmilha da palmilha interna e palmilha de
montagem

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 7.1
ABNT NBR ISO 20345:2015; item
571

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
571

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
571

Verificagdo da area com ressaltos na sola e desenho do
solado

ABNT NBR ISO 203442015, item 8.1.1
EN 15090:2012, item 6

ISO 11999-6:2018, item 6

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
581

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
581

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
581

Espessuras da sola e altura do ressalto da sola

ABNT NBR ISO 203442015, item 8.1.2
ABNT NBR ISO 20345:2015; item
581

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
581

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
581
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 4

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS MECANICOS

EPIs DE PROTECAO
AOS PES
CALCADOS DE
SEGURANCA,
PROTECAO,
OCUPACIONAL,
MOTOSSERRISTA,
CONTRA RISCOS
TERMICOS E METAL
FUNDIDO, BOMBEIRO
E CONTRA RISCOS
QUIMICOS

Conformidade dimensional da palmilha resistente a
penetracao

ABNT NBR ISO 20344:2015,
item 5.8.1

ABNT NBR ISO 20345: item
6.2.1.2e6.2.1.3

ABNT NBR ISO 20346: item
6.2.1.2e6.2.1.3

ABNT NBR ISO 20347: item
6.2.1.2e6.2.1.3

Construcéo da area de protecéo ao corte

ABNT NBR ISO 20345:2015,
item 6.2.8
ABNT NBR ISO 20346:2015,
item 6.2.8
ABNT NBR ISO 20347:2015,
item 6.2.7

Desenho e construgéo de calcado de motosserrista

ISO 17249:2014, itens 6.2, 6.3

Desenho do cal¢ado contra riscos térmicos e projecdo de
metais fundidos

ISO 20349-1:2017, item 7.2
ISO 20349-2:2017, item 7.2

Altura do ressalto na regido do enfranque

EN 15090:2012, item 6.7.3
ISO 11999-6:2016, item 6.6.3

Dimensdes da regido do enfranque

EN 15090, item 6.7.4
ISO 11999-6:2016, item 6.6.4

Resisténcia da unido cabedal/sola e entre camadas de
solado

ABNT NBR ISO 20344:2015,
item 5.2

ABNT NBR ISO 20345:2015,
itens, 5.3.1.2 € 5.8.6

ABNT NBR I1SO 20346:2015,
itens, 5.3.1.2 € 5.8.6

ABNT NBR I1SO 20347:2015,
itens, 5.3.1.2 € 5.8.6

Resisténcia ao rasgamento do cabedal, forro e lingueta
em téxteis e laminados

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 6.3
ISO 4674-1:2016
1ISO4674-1:2003, método B
ABNT NBR ISO 20345:2015; itens
543,55.1e5.6.1

ABNT NBR ISO 20346:2015; itens
543,551e5.6.1

ABNT NBR ISO 20347:2015; itens
543,551e5.6.1
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 5

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS MECANICOS

EPIs DE PROTECAO
AOS PES
CALCADOS DE
SEGURANCA,
PROTECAO,
OCUPACIONAL,
MOTOSSERRISTA,
CONTRA RISCOS
TERMICOS E METAL
FUNDIDO, BOMBEIRO
E CONTRA RISCOS
QUIMICOS

Determinacao da forca de ruptura do cabedal de bota de
borracha

ABNT NBR ISO 20344:2015,
itens 6.4.1 e 6.4.2

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
544

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
544

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
544

Propriedades de tragcdo de cabedal polimérico

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 6.4.1
ISO 4643:1992, item 5.3

ISO 37:2017

ABNT NBR ISO 20346:2015;
item 5.4.4

ABNT NBR ISO 20347:2015;
item 5.4.4

Forca de fixagdo do puxador do ziper de calgado de
bombeiro

EN 15090:2012, item 7.5.1
ISO 11999-6:2016, item 7.4.1

Resisténcia lateral do ziper de calgado de bombeiro

EN 15090:2012, item 7.5.2
ISO 11999-6:2016, item 7.4.2

Resisténcia & penetracdo, com cal¢cado usando palmilha
metélica resistente a penetragéo

ABNT NBR ISO 20344:2015,
item 5.8.2

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
6.2.1

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
6.2.1

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
6.2.1

Resisténcia a penetracdo pelo solado, com cal¢ado
usando palmilha ndo metélica resistente a penetracao

ABNT NBR ISO 20344:2015,
item 5.8.3

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
6.2.1

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
6.2.1

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
6.2.1

Absorcao de energia na area do salto

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 5.14
ABNT NBR ISO 20345:2015; item
6.24

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
6.24

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
6.24

FOR-CGCRE-003 — Rev. 12 — Publicado Set/19 — Pg. 05/06




ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 6

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS MECANICOS

EPIs DE PROTECAO
AOS PES
CALCADOS DE
SEGURANCA,
PROTECAO,
OCUPACIONAL,
MOTOSSERRISTA,
CONTRA RISCOS
TERMICOS E METAL
FUNDIDO, BOMBEIRO
E CONTRA RISCOS
QUIMICOS

Resisténcia a compressado de calcados de seguranca, de
protecdo e de bombeiro.

ABNT NBR ISO 20344:2015,item 5.5
ABNT NBR ISO 20345:2015,
item 5.3.2.4

ABNT NBR ISO 20346:2015,
item 5.3.2.4

EN 15090:2012, itens 6.4 e 7.4

Comportamento de palmilhas ndo metdlicas resistentes a
penetracdo, para calcados classes | e Il (Forca de
penetracédo)

EN 12568:2010, itens 6.2.1, 6.4,
7.4

ISO 22568-4:2019, itens 4.2, 4.4,
5.1,5.3

Resisténcia ao impacto de calgados de seguranca e
protecéo.

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 5.4
ABNT NBR ISO 20345:2015,
item 5.3.2.3

ABNT NBR ISO 20346:2015,
item 5.3.2.3

Comportamento de biqueiras ndo metdlicas utilizadas em
calcados profissionais (efeito da alta temperatura, efeito
da baixa temperatura, efeito acido, efeito alcalino, efeito
do 6leo combustivel)

EN 12568:2010, itens 5.4 e
5.2.2.

ISO 22568-2:2019 itens 4.4, 5.3
eb5

Resisténcia ao impacto do protetor do metatarso

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 5.16
ABNT NBR ISO 20345:2015,
item 6.2.6

ABNT NBR I1SO 20346:2015,
item 6.2.6

Resisténcia a flexao de cabedal de borracha

ABNT NBRISO 20344:2015, item 65.2
ABNT NBR ISO 20345:2015; item
545

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
545

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
545

Resisténcia a corrosao de biqueiras metdlicas e
palmilhas metalicas resistentes a penetracao, para
calcados da classe Il

ABNT NBRISO 20344:2015, item 5.6.1
ABNT NBRISO 20345:2015, item
5.3.2.5

ABNT NBRISO 20346:2015, item
5.3.2.5
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 7

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS MECANICOS

EPIs DE PROTECAO
AOS PES
CALCADOS DE
SEGURANCA,
PROTECAO,
OCUPACIONAL,
MOTOSSERRISTA,
CONTRA RISCOS
TERMICOS E METAL
FUNDIDO, BOMBEIRO
E CONTRA RISCOS
QUIMICOS

Resisténcia a corrosao de biqueiras metdlicas em
calcado classe | (biqueira isolada do calgcado)

EN 12568:2010, item 5.3

ISO 22568-1:2019 itens 4.6, 5.5
ABNT NBR ISO 20345:2015,
item 5.3.2.5

ABNT NBR ISO 20346:2015,
item 5.3.2.5

Resisténcia a corrosao para palmilhas metalicas
resistentes a penetracado, para cal¢ados da classe |

EN 12568:2010, item 7.3

ISO 22568-3:2019 itens 4.4, 5.3
ABNT NBR ISO 20345:2015; item
6.2.1

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
6.2.1

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
6.2.1

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 5.6

Resisténcia a flexao de cabedal polimérico

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 6.5
ISO 4643:1992, Anexo B

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
545

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
545

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
544

Ensaio de rigidez do sola

ABNT NBR ISO 20344:2015, item
84.1

Resisténcia a flexao da sola

ABNT NBR ISO 20344:2015,
item 8.4.2

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
584

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
584

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
584
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 8

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS MECANICOS

EPIs DE PROTECAO
AOS PES
CALCADOS DE
SEGURANCA,
PROTECAO,
OCUPACIONAL,
MOTOSSERRISTA,
CONTRA RISCOS
TERMICOS E METAL
FUNDIDO, BOMBEIRO
E CONTRA RISCOS
QUIMICOS

Resisténcia a flexao de palmilhas resistentes a
penetracao

EN 12568:2010, item 7.2.2
ABNT NBR ISSO 20344:2015, item
,SA.IED?NT NBR ISO 20345:2015; item
2§lill-T NBR ISO 20346:2015; item
2I§I3I-T NBR ISO 20347:2015; item
6.2.1

Resisténcia a abrasao de forro do cabedal e palmiha
interna (seco e Umido)

ABNT NBR ISO 20344:2015, item
6.12

ABNT NBR ISO 20345: item 5.5.2 e
5742

ABNT NBR ISO 20346: item 5.5.2 e
5742

ABNT NBR ISO 20347: item 552 e
5742

Resisténcia a abrasdo da palmilha de montagem

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 7.3
ABNT NBR ISO 20345:2015; item
5741

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
5741

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
5741

Resisténcia a abrasdo da sola usando cilindro rotativo

ABNT NBR ISO 4649:2014

ISO 4649:2010

ISO 4649:2017

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
583

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
583

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
583

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 8.1

Determinacéo da isolacdo contra o calor

ABNT NBR ISO 20344:2015, item
512

EN 15090:2012, item 6.3.1

ISO 11999-6:2016, itens 6.2 e 7.1
ABNT NBR ISO 20345:2015, item
6.23.1

ABNT NBR ISO 20346:2015, item
6.23.1

ABNT NBR ISO 20347:2015, item
6.23.1
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 9

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A

ENSAIOS MECANICOS

SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

EPIs DE PROTECAO
AOS PES
CALCADOS DE
SEGURANCA,
PROTECAO,
OCUPACIONAL,
MOTOSSERRISTA,
CONTRA RISCOS
TERMICOS E METAL
FUNDIDO, BOMBEIRO
E CONTRA RISCOS
QUIMICOS

Determinacao da isolacéo contra o frio

ABNT NBR ISO 20344:2015, item
513

ABNT NBR ISO 20345:2015, item
6.2.3.2

ABNT NBR ISO 20346:2015, item
6.2.3.2

ABNT NBR ISO 20347:2015, item
6.232

Determinacao da resisténcia ao contato com calor

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 8.7
ABNT NBR ISO 20345:2015, item
64.1

ABNT NBR ISO 20346:2015, item
64.1

ABNT NBR ISO 20347:2015, item
64.1

Resisténcia ao vazamento em calg¢ados do tipo Il

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 5.7
ABNT NBR ISO 20345:2015, item
533

ABNT NBR ISO 20346:2015, item
533

ABNT NBR ISO 20347:2015, item
532

Resisténcia do calgado a agua — Ensaio da calha

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 515.1
ABNT NBR ISO 20345:2015, item
6.25

ABNT NBR ISO 20346:2015, item
6.25

ABNT NBR ISO 20347:2015, item
6.25

Penetracdo e absorcao de 4gua no cabedal

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 6.13
ABNT NBR ISO 20345:2015, item 6.3
ABNT NBR ISO 20346:2015, item 6.3
ABNT NBR ISO 20347:2015, item 6.3

Permeabilidade, absorcao e coeficiente de vapor de agua
do cabedal e forro do cabedal

ABNT NBR I1SO 20344:2015,
itens 6.6, 6.7e 6.8

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
546e55.3

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
546e553

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
545e55.2
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 10

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS MECANICOS

EPIs DE PROTECAO
AOS PES
CALCADOS DE
SEGURANCA,
PROTECAO,
OCUPACIONAL,
MOTOSSERRISTA,
CONTRA RISCOS
TERMICOS E METAL
FUNDIDO, BOMBEIRO
E CONTRA RISCOS
QUIMICOS

Absorcéo e dessorcdo de agua em palmilha interna e
palmilha de montagem

ABNT NBR ISO 20344:2015, item 7.2
ABNT NBR ISO 20345:2015, item
573

ABNT NBR ISO 20346:2015, item
573

ABNT NBR ISO 20347:2015, item
573

MATERIAIS PARA
CALCADOS, LUVAS E
VESTIMENTAS DE
PROTECAO

Determinacao da massa por unidade de area em
laminados de plasticos ou borrachas

ISO 2286-2:2016

Resisténcia a tracéo e percentual de extensdo em couros

ABNT NBR ISO 20344:2015, Item 6.4.1
ABNT NBR ISO 3376:2014

ISO 3376:2020

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
544

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
544

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
544

VESTIMENTAS

Ensaio de resisténcia a penetracao de liquidos

ISO 17491:2002,

ISO 17491-3:2008;

ISO 17491-4:2008+A1:2016
1ISO16602:2007

Exercicios de teste para avaliacédo pratica de
desempenho

1ISO16602:2007. Procedimento C
do Anexo A

COURO, CALCADOS E
AFINS

Resisténcia ao corte por lamina circular

ABNT NBR ISO 20344:2015,
Item 6,14

BS EN388:2003

BS EN 388: 2016

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
6.2.8

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
6.2.8

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
6.2.7
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 11

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A

ENSAIOS MECANICOS

SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

COURO, CALCADOS E
AFINS

Determinacéo da resisténcia ao escorregamento-

ABNT NBR ISO 20344:2015,
Item 5.11

BS EN ISO 13287:2012

BS EN ISO 13287:2019
ABNT NBR ISO 20345:2015, item
535

ABNT NBR ISO 20346:2015, item
535

ABNT NBR ISO 20347:2015, item
534

Determinacao da resisténcia ao rasgamento solado

ABNT NBR ISO 20344:2015,
Item 8.2

ISO 34-1:2010

ISO 34-1:2015

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
5.8.2

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
582

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
582

Determinacéo da resisténcia ao rasgamento — Couro

ABNT NBR ISO 20344:2015;
Iltem 6.3

ABNT NBR ISO 3377-2:2014
ABNT NBR ISO 20345:2015; item
54.3,55.1e56.1

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
54.3,55.1e56.1

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
54.3,55.1e56.1

Determinacdo da espessura

ABNT NBR ISO 20344:2015;
Item 6.1

ISO 23529:2010; Item 7.1
ISO 23529:2016

ISO 2589:2016

ABNT NBR ISO 2589:2016
ABNT NBR ISO 20345:2015; item
54.2

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
54.2

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
542
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 12

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS MECANICOS

COURO, CALCADOS E
AFINS

Determinacéo da resisténcia a hidrélise

ISO 5423:1992, anexos B, Ce E
ABNT NBR ISO 20344:2015,
Itens 6.10 € 8.5

NBR 14190:2020

ABNT NBR 16099:2020
ABNT NBR ISO 20345:2015; item
548e5.85

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
548e5.85

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
548e5.85

Envelhecimento por calor

NBR 15170:2020

Comportamento de biqueiras e palmilhas ndo metdlicas
utilizadas em calgcados profissionais

ABNT NBR ISO 20345:2015, itens
5.3.25e 6215

ABNT NBR ISO 20346:2015, itens
5.3.25e 6215

EN 12568:2010,

ISO 22568:2019,

ISO 20344:2015, Itens 5.6.3 e
5.6.2

Impacto em biqueiras

EN 12568:2010
ISO 22568:2019

Compresséo em biqueiras

EN 12568:2010
ISO 22568:2019

Determinacéo da resisténcia ao rasgamento do solado

ISO 34-1:2015, método A

ISO 34-1:2022

ABNT NBR ISO 20344:2015,
Item 8.2

ABNT NBR ISO 20345:2015; item
582

ABNT NBR ISO 20346:2015; item
582

ABNT NBR ISO 20347:2015; item
582

Resisténcia a degradacgéo quimica

BS EN 13832-1:2018; Item 4.3

Determinacéo da resisténcia ao impacto por motosserra

ISO 17249:2013,

ISO 11393-1:2018,
ISO 11393-2:2018,
ISO 11393-3:2018,
ISO 11393-6:2018
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016 Folha: 13

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

CRL 1146 INSTALAGAO PERMANENTE
AREA EE&JS@ADE/ CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS

ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS

COURO, CALCADOS E
AFINS

Identificacdo dos materiais utilizados no cabedalL ABNT NBR ISO 20345:2015,
item 5.4.1
ABNT NBR ISO 20346:2015,
item 5.4.1
ABNT NBR ISO 20347:2015,
item 5.4.1

Enquadramento de op¢des quanto a palmilha de ABNT NBR ISO 20345:2015,
montagem tabela 3
ABNT NBR ISO 20346:2015,
tabela 3
ABNT NBR ISO 20347:2015,
tabela 3

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS QUIMICOS

COURO, CALCADOS E
AFINS

Determinacéo do Teor de Cromo VI ABNT NBR ISO 20344:2015;
ltem 6.11

ABNT NBR 16600:2017

DIN EN ISO 17075-1:2017
EN420:2003 + Al: 2009

ABNT NBR ISO 20345:2015; itens
549,555e56.3e5.75

ABNT NBR ISO 20346:2015; itens
549,555e56.3e575

ABNT NBR ISO 20347:2015 itens
549,555e56.3e575

Determinacéo do pH e cifra diferencial ABNT NBR ISO 20344:2015,
Item 6.9

ISO 4045/2010

ISO 4045/2018

ABNT NBR ISO 20345:2015; itens
54.7,554e56.2e5.7.2

ABNT NBR ISO 20346:2015; itens
54.7,554e56.2e5.7.2

ABNT NBR ISO 20347:2015; itens
54.7,554e56.2e57.2

COURO, CALCADOS E
AFINS

Determinacao da resisténcia ao 6leo combustivel ABNT NBR ISO 20344:2015,
Item 86

ABNT NBR ISO 1817:2012
ABNT NBR ISO 20345:2015, item
6.4.2

ABNT NBR ISO 20346: 2015, item
6.4.2

ABNT NBR ISO 20347: 2015, item
6.4.2
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 14

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1146

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS ELETRICOS

COURO, CALCADOS E
AFINS

Teste de Respingo

BS EN 13832-1:2018; Item 4.2

Ensaio elétrico para determinacédo da corrente de fuga

ABNT NBR 16603:2017, Itens
6.3e8.2

Tenséo da Isolagéo Elétrica (Proof voltage test)

BSI BS EN 50321:2018, Itens 4.3
e5.2.23

Ensaio de resisténcia elétrica

ABNT NBR 16603:2017, Item
8.1.

ABNT NBR ISO 20344:2015,
Item 5.10

ABNT NBR ISO 20345:2015,
item 6.2.2

ABNT NBR ISO 20346:2015,
item 6.2.2

ABNT NBR ISO 20347:2015,
item 6.2.2

Tenséo da Isolagéo Elétrica ( Withstant voltage test)

BSI BS EN 50321:2018; Itens
5.21e5.224

ABNT NBR ISO 20345:2015,
item 6.2.2.3

ABNT NBR ISO 20346:2015,
item 6.2.2.3

ABNT NBR ISO 20347:2015,
item 6.2.2.3

Classificacéo quanto ao nivel de protecéo dos dedos

ABNT NBR 16603:2017, Item 4.1

Classificacdo quanto ao tipo de material e construgéo

ABNT NBR 16603:2017, Item 4.2

Tipos de calcados

ABNT NBR 16603:2017, Item
43.1

PRODUTOS
RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE
HUMANA

ENSAIOS ELETRICOS

COURO, CALCADOS E
AFINS

Desenho do cabedal

ABNT NBR 16603:2017, Item
4.3.2

Materiais utilizados na construcdo do calcado

ABNT NBR 16603:2017, Item
5.1.2

Informagdes complementares sobre requisitos néo
elétricos basicos

ABNT NBR 16603:2017, Item
5.1.3

Generalidades

ABNT NBR 16603:2017, Item 6.1
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016 Folha: 15
ACREDITACAO N° TIPO DE INSTALAGCAO
CRL 1146 INSTALACAO PERMANENTE
aes EE(')AJLIJ\{#(%ADE/ CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS

RELACIONADOS A
SEGURANCA E SAUDE

ENSAIOS ELETRICOS

HUMANA
COURO, CALCADOS E |Ensaio de Marcacéo e Informacfes a serem fornecidas | ABNT NBR 16603:2017, Itens 9
AFINS ao usuario e 10

XXXXX XXXXXX XXXXX
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